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Csempék és lapok

fém szerkezeteken és a hajoépitésben

Legyen sz6 magas- vagy mélyépitésrol vagy épitészetrol
mindig szembesilink déntd fontossagd anyagokkal. Az
épitdanyagok és nemesacélok nagy csoportjardl van szo,
melyek nélkil bizonyos konstrukcidkat nem lehetne létre-
hozni. Megtaldljuk ezeket a nyers épuletekben (tdmasz-
tékok, hordozdszerkezetek) vagy fO tartoszerkezetekben
(koltséges lépcsok) illetve az épiletek muszaki berendezé-
seiben (pl.: felvond).

Az acélnak kulénleges tulajdonsagai vannak, ami miatt szi-
vesen alkalmazzak az épitkezéseken, mint pl. kivalé huzoé-
és nyomoszilardsaga valamint kimagaslé rugalmassaga.

Az épuletek felépitése és kialakitdsa soran gyakran fordul
el6 olyan helyzet, hogy konstruktiv megoldasokat kell alkal-
mazni, amikor fém szerkezeteket vagy fellleteket merev
burkolattal (kerdmia, természetes kovek) kell ellatni.

Ez azt jelenti, hogy az altalaban merev lapokat ,sima”,
deformdlédd és taguld fémfellletre kell régziteni illetve
ragasztani.

A feladat sikeres és hosszu élettartamu kivitelezéséhez nem
alkalmazhatjuk az &tlagos munkamenetben megszokott
hidraulikusan kéto habarcsot. Ezek a habarcsok nem tudjak
létrehozni a sziikséges tapadast a zart fémfelllethez, és
szilardsaguk alapjan sem képesek felvenni a fém aljzatbdl
adodo alakvaltozasokat.

Emiatt fém aljzatokhoz t6rténo direkt ragasztas esetén Ggy-
nevezett migyanta alapu ragaszto anyagok, vagy kivételes
esetekben kiemelkedé muanyagemesitéssel rendelkezd S2
ragasztok alkalmazasa sziikséges. Az utébbi esetben vegyék
fel a kapcsolatot alkalmazastechnikusunkkal

Fém aljzatok

A fém lépcsOszerkezet kilengése miatt az agyazohabarcsnak nagy feszilt-
ségfelvevo tulajdonsaggal kell rendelkeznie..

Keskeny, tobb emeletet 6sszekétd, fém szerkezetl 1épcso természetes ko
burkolattal.




9.1

Fém aljzatok

A felvoné padléja meghajlik felfelé menetben a széllitott személyek sulya-
tol.

<O

A felvoné padldja felfelé hajlik, mivel a lefelé menet tehermentesiti.
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T Felvond padldjanak a csempeburko-

| latdban keletkezett repedések, mivel
_ nem vették figyelembe a fellépé alak-
- | véltozast.

%
LAFE LT

llyen esetekben a poliuretdn ragasztd anyagok bizonyultak
a legmegfelelobbnek, mivel kiszaradasuk utan is megtartjak
flexibilitasukat. Ezen kival kivalé a tapadasuk (4 N/mm?2)
sima, zart fellletekhez, ami azt eredményezi, hogy a burko-
lat hosszan tart6s és stabil marad.

d 4 Kerdmia ragasztasa Sopro PU-Kleber-
; rel kézvetlendl a fém feltletre.

Ajanlott termék:

Sopro PU-Kleber (PUK 503)
mUgyanta alapu ragasztéanyag

Kétkomponensd, poliuretdn migyanta ragaszto,
keramiacsempék és jarolapok, beton és természe-
tes kévek, mlgyantakétési lapok (agglo marvany)
kiilonosen fara illetve fémre torténd fektetéséhez.
Tapadasi- és nyirészilardsaga, elasztikussaga és
viztaszitd képessége alapjan kritikus aljzatokhoz és
fokozott igénybevételhez ajanljuk

Nagyon szilard keramia burkolattal elldtott rozsdamentes acélbdl készult
vezetékek kibontdsa, melyek cementes zsakok szallitasat szolgaljak. A
keramia direkt kapcsolatban van a fémmel. A ragasztés: Sopro PU-Kleber-
rel (PUK 503).



A fém épités kilonds formdja a hajéépités. Beszélhetlnk
magan jachtokroél vagy nagy utasszallité hajokrol, a kdve-
telmények és a problémak forrésa hasonlo.

Ez azt jelenti, hogy a lefektetett csempe- vagy lapburko-
latnak a hajotestben ismételten bekdvetkezé mozgaso-
kat és deformalodasokat tartdsan és sérilésmentesen fel
kell vennie. Kilonosen vonatkozik ez arra az esetre, ha a
burkolatot kdzvetlendl a hajotestre (fam aljzat) fektetik.

A hajotest deformalodasa a folyamatos kiilsé behatasoktol.

Minden felhasznalt terméket tlizvédelmi szempontbol
is meg kell vizsgalni, mivel ennek jelentos szerepe van a
hajéépitésben.

A tlizvédelmi vizsgélat és a tovabbi értékelési szempon-
tok sikeres teljesitése utan a termékek megkapjak a meg-
felelo mindsitést és a kormanykerék jelzést.

9.2

Merev burkolatok a hajéépitésben

.MSC Fantasia”

.Queen Mary 2"

Probatest égésvizsgalata.
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Csempék és lapok

fém szerkezeteken és a hajoépitésben

Merev burkolatok a hajoépitésben

Rendszermegoldasok

n Furd6szoba, WC (mérsékelt igénybevétel)

1_Hajé esztrich vagy

~ === ki?gyenli'gés Sopro PU-
) FlachenDicht
/// A
i A 4 5 2 Tapadohid =
had Sopro HaftPrimer S _
vanpy 3
/ 3 rr .
(W 3 Kenheto szigetelés
= Sopro DichtSchlamme
i p
‘ /( Flex 2-K
g \
A // \ ]
L 4 Ragasztas
b Sopro FKM® XL
/\D;V//

e ——— 5 Fugazas
Sopro Brillant®
PerlFuge

1_Hajé esztrich vagy
kiegyenlités Sopro PU-
FlachenDicht

2 Kenheto szigetelés
Sopro DichtSchlamme
Flex 2-K

3 Ragasztas
Sopro FugenEpoxi

4 Fugazas
Sopro FugenEpoxi




Csempék és lapok

fém szerkezeteken és a hajoépitésben

Merev burkolatok a hajoépitésben

Rendszermegoldasok

Fedélzet nyers
szerkezete

B Burkolat a fedélzeten

1_Kiegyenlités Sopro PU-
Kleber vagy
kiegyenlités és szigete-
lés Sopro PU-Flachen-
Dicht

2 Ragasztas
Sopro PU-Kleber

3 Fugazas
Sopro FugenEpoxi

Kész, mozaikkal
burkolt épitmény a
fedélzeten

Ellato egységek és tizemi konyhak
(nagy igénybevétel, agressziv hatasokkal)
1_kiegyenlités és

szigetelés
Sopro PU-FlachenDicht

2 Ragasztas
Sopro FugenEpoxi

A
A
e
/// -
A 3 Fugazas
< ~ Sopro FugenEpoxi
M opro FugenEpoxi
A
A
vd U
A
// s
e
A
1
= f Hegesztési varra-
tok a fémpadlon,
melyeket a bur-
kolas elott ki kell
1 2 3 egyenliteni.




Csempék és lapok

fém szerkezeteken és a hajoépitésben

Merev burkolatok a hajoépitésben

Rendszermegoldasok

H Raktarak (szaraz teriiletek)

’

1_Tapaddéhid
Sopro HaftPrimer S

2 Kiegyenlito réteg
(hajo esztrich)
Sopro FaserFlieBSpachtel

3 Ragasztas
Sopro FKM® XL

4 Fugazas
Sopro TitecFuge® breit

————==agl PU-FlachenDicht-tel
el6készitett fém

medencetest.

A PU- FlachenDicht
tapadodhid, feszilt-
ségmentesitG és
szigeteld réteg is..

1_Tapadohid,
fesziiltségmentesito réteg
+ szigetelés
Sopro PU-FlachenDicht

2 Ragasztas
Sopro FugenEpoxi

3 Fugazas
Sopro FugenEpoxi

Rendszerfelépités
modell




Csempék és lapok

fém szerkezeteken és a hajoépitésben

Egyedi igények

A hajéépitésben az anyagokkal szemben tdmasztott komplexitas és a kulonbozo igények alapjan a tervezéshez és
kivitelezéshez szivesen allunk rendelkezésére tanacsadé csapatunkkal.

Fliesen und Pla

Bauteil:

010 | Vorbereitung des Untergrundes:

Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen,
Staubreste grandlich absaugen. Entfernen von O, Fett, Rost,
Staub und sonstigen trennend wirkenden Stoffen mit Aceton.
Material aufnehmen und entsorgen.

Der Untergrund muss trocken und gegen Rost daverhaft geschitzt n
sein setzen
Fliese, o
§ FlesgDrikar
020 | Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten: Flesgu!o-

Fliesenfabrikat

Rutschhemmung:

Vollsattes Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Plti
Reaktionsharzmortel auf Polyurethan-Basis R1 T nach D)
im Dinnbettverfahren nach DIN 18157 In stark bela
teichen im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten

Material: Sopro PU-Kleber (PUK 503)

030 | Verfugung:

Flesenflachen mit hydraulisch erhartendern, hoch
mortel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888,
Fugenbreite ___mm, Fugenfarbe

Material Sopro FlexFuge FL

Anmerkung: for hohe Beanspruchung

Material: Sopro TitecFuge” breit. TFb) o Sehliogey,
Pilchgn S5~ ung, i
) e s s,

040 | Anschlussfugen schiieBen: orbe 9 istergry 20

Anschluss- und Bewegungsfugen mit
fungistatisch eingestelltem Fugenfoll
Fugenfarbe

Material Sopro Sanitarsilicon.

Folgende Technische Datenblatter
Produkte zu beachten:

- Sopro PU-Kleber (PUK 503)
- Sopro FlesFuge FL

- Sopro Saphir” Perlfuge

- Sopro TitecFuge" breit (TFb)
- Sopro Sanitarilicon

A tandcsadas keretében rendelkezésre bocsatjuk a tervezéshez vagy a folyamatban
nyekre vonatkozé adatokat és egyéb informéciokat.

évo kivitelezéshez a teljesitmé-




Jegyzet




